
CHALET-OIL DECKING-OIL DUO SYSTEM SIDING-OIL



DA UļINKOVITO ZAġļITIMO LES,

MORAMO NAJPREJ RAZUMETI ZAKAJ LES PROPADA.



Les je naravni material, to je kompozitni material, narejen iz celuloznih vlaken, ki jih veģe lignin.

Les je sestavljen iz milijonov celic, ki so urejene po

horizontalni in vertikalni strukturi, tako da omogoļajo

transport vode in raztopljenih mineralov iz zemlje.

.

Zaradi tako prevodne strukture je les podvrģen 

razpadanju.  

Sestava lesa:

50 % celuloza

25 % hemiceluloza

+/- 15 % lignin (lesni cement)

Ostalo: smole, dlesni?, terpenes, maġļobeintanin. 



GLAVNADEGRADACIJA LESA SE ZGODI ZARADI:

1. VODA
Ko les pride v stik z vodo, je leta sprejeta zaradi njegove celularne strukture.

To povzroļa izpiranje, nabrekanje in krļenje lesa. 

Rezultat: strukturna slabost, mehļanje in pokanje lesa.

2. UV
Kemiļna struktura lignina absorbira UV svetlobo. 

Zaradi foto-oksidacije pride do hitre degradacije lesa. 

Rezultat: zaradi efektov, ki jih povzroļi voda, je les tako vse manj proģen in postaja rumenkast. 

3. GLIVICE

Celuloza in lignin sta hrana za glive.

Rezultat: izguba tako strukturnih, kot tudi estetskih lastnosti. 



1. ZAġļITA PROTI VODI

TRADICIONALNA REĠITEV: PREMAZ. 
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2. ZAġļITA PROTIUV 

TRADICIONALNA REĠITEV: UV-svetloba je blokirana z dodatkomtitanium-dioxida v 

premazu. Ļe mora biti premaz prozoren, to povzroļa probleme.



2. ZAġļITA PROTIUV 

RUBIO MONOCOAT REġITEV:

MOLEKULARNA SPREMEMBA  LESA. 

(BREZ BLOKADECKING UV NA POVRĠJU)

DEAKTIVIRAPROSTE RADIKALE.

TA METODAPREPREĻUJE MOLEKULAM, DA BI ABSORBIRALE UV IN

NA TA NAĻIN ZAUSTAVI RAZBARVANJE IN DEGRADACIJO LESA!



3. ZAġļITA PROTI GLIVAM:

TRADICIONALNA REĠITEV : FUNGICIDNA ZAĠĻITA  V PREMAZU.

RUBIO MONOCOAT REġITEV: INTEGRACIJA NANO-FUNGICIDNE ZAĠĻITE V

PRIMER-ju!  




